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Pulvereintrag unter Staub- und Gas-Ex-Bedingungen

Keine Wolke, keine Gefahr

Wer beim Vermischen von Pulvern mit Fliissigkeiten den Staub verhindert, der

arbeitet sicherer. Keine Wolke, keine Explosionsgefahr. Die Conti TDS und der TDS-

Saugmischer l6sen diese Aufgaben, indem sie das Pulver unterhalb der Oberflache in
die Fliissigkeit einbringen. Somit kommt es hier zu keiner Staubbildung.

Wo in der industriellen Fertigung mit
Pulvern gearbeitet wird, gibt es auch Staub.
Das ist in vielen Industrien ein Sicherheits-
problem, denn bei allen organischen oder
organisch beschichteten Pulvern sowie bei
einigen Metallpulvern ist dieser Staub prin-
zipiell brennbar oder explosionsfihig.

Ob es zu einer Explosion kommen kann,
hingt davon ab, wie hoch die Staubkonzen-
tration in der Luft ist. Liegt diese Konzen-
tration genau zwischen oberer und unterer
Explosionsgrenze, dann spricht man von
einem ziindfihigen Staub-Luft-Gemisch. Ein
ziindfdhiges Gemisch kann sogar mit einem
nicht brennbaren und nicht explosionsfahi-
gen Pulver entstehen, und zwar dann, wenn
dieses Pulver in einem hybriden Gemisch
unter Anwesenheit von brennbaren Gasen
und Dimpfen verarbeitet wird. In diesem
Fall bewirkt die brennbare Gasatmosphdre
zwischen den Pulverpartikeln das Risiko.
Besonders gefihrlich wird es, wenn Pulver
von oben in einen Prozessbehilter mit ent-
ziindlichen Gasen und Diampfen geschiittet
wird. Dann durchlduft das Pulver in jedem
Fall die Zone, in der das Gemisch zindfihig
ist. Letztlich fehlt nur noch eines, um eine
Staubexplosion auszulésen: eine Ziindquelle
mit ausreichender Ziindenergie.

Eine unterschitzte und oft tibersehene
Gefahrenquelle ist dabei das Risiko einer
elektrischen Entladung im flieBenden Pul-
ver. Pulver 1idt sich auf, wenn es aus einem
Sack oder Trichter oder aber einfach durch
eine Rohrleitung strémt. Riskant ist also be-
reits das Fordern und Ausschiitten von Pul-
ver. Was vielen Anwendern und sogar Arma-
turenherstellern gar nicht bewusst ist, ist
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B Der TDS-Saugmischer erzeugt in
seinem Mischkopf ein Vakuum,
mit dem er Pulver direkt unter
die Flussigkeitsoberfliche saugt
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das Risiko, das von durchstromten Kugel-
hdhnen oder Ventilen im Pulverweg ausgeht,
da die Kugel oder Klappe in der Regel elek-
trisch isoliert von der Rohrleitung montiert
ist. Stromendes Pulver lidt diese Teile unter-
schiedlich auf und es entstehen Funken.
Selbst einfache Ventile im Pulverweg miissen
daher Staub-Ex-Anforderungen erfiillen und
zertifiziert sein.

Staubwolken vermeiden
Zur Sicherheit in der Produktion muss die
Staubentwicklung also vermieden werden.

e LT

AuBerhalb einer pulververarbeitenden Anla-

ge kann man eine kritische Staubkonzentra-
tion durch geeignete Absauganlagen zuver-
ldssig vermeiden. Beim Férdern und Verar-
beiten von Pulvern in einem Prozessbehilter
oder beim Entleeren von Sicken auf eine
Flissigkeit tritt eine kritische Staub-Luft-
Konzentration jedoch immer auf. Die Gro83e
des explosionsfihigen Volumens hingt unter
anderem von der Geschwindigkeit der Zu-
gabe und der Staubentwicklung des Pulvers
ab — ist also nicht zuverldssig kontrollierbar.
Mit den TDS-Systemen von Ystral werden



I Die Conti TDS ist auBBerhalb des Behilters aufgebaut. Sie fordert die Flis-
sigkeit im Kreislauf und saugt das Pulver staubfrei an.

Pulver staubfrei in die Fliissigkeit einge-
saugt. Das Saugvakuum wird dabei direkt in
der Flissigkeit erzeugt. Sobald das Pulver in
die Flissigkeit eingemischt ist, besteht kein
Staub-Ex-Risiko mehr. Der TDS-Saugmischer
wird in den Behilter eingebaut. Er erzeugt
in seinem Mischkopf ein Vakuum, mit dem
er das Pulver direkt unter die Flissigkeits-
oberfliche saugt.

Weitaus universeller ist die Conti TDS. Sie ist
auBerhalb des Behilters aufgebaut, fordert
die Flissigkeit im Kreis und saugt das
Pulver staubfrei ein. Die Maschine kann mit
wesentlich héheren Viskosititen und unter-
schiedlichen BehiltergroBen oder Fillstin-
den arbeiten. Sie kann entfernt vom Prozess-
behilter aufgestellt und auch mit mehreren
Behiltern verbunden werden.

Beide Maschinen sind nach allen Staub-
bzw. Gas-Ex-Richtlinien konstruiert, zertifi-
ziert und verwenden ausschlieBlich zugelas-
sene und fiir Staub- und Gas-Ex geeignete
Komponenten. Die Systeme gibt es in ver-
schiedenen Atex-Klassifikationen, natiirlich
auch in IEC-Ex und nach NEC.

Verarbeitung in Nicht-Ex-Bereichen
Eine besondere Variante richtet sich an An-
wender, die Staub-Ex-Pulver in Nicht-Ex-
Zonen verarbeiten miissen. Dies kommt in
der chemischen Industrie selten vor, ist aber
bei der Herstellung von Lebensmitteln, Kos-

metika und Pharmazeutika die Regel. Dort
werden unzdhlige organische Pulver verar-
beitet, die potenziell Staub-Ex-gefihrdend
sind. Ein Staub-Ex-Risiko auBlerhalb der ver-
arbeitenden Prozesssysteme kann durch ge-
eignete MaBBnahmen ausgeschlossen wer-
den. Im Inneren der Anlage jedoch, kurz be-
vor das Pulver in die Fliissigkeit gelangt,
kénnen kritische Staub-Ex-Atmosphdren
auftreten. Fiir diese Anwendung stehen ge-
eignete TDS-Maschinen zur Verfiigung, die
innen komplett Staub-Ex-klassifiziert, aulen
aber fiir die Aufstellung im Nicht-Ex-Be-
reich vorgesehen sind. Die Ex-Klassifikation
lautet dann zum Beispiel: II 2D/— c¢T200°C,
wobei die Zonenspezifikation vor dem
Schrégstrich fir innen und nach dem
Schragstrich fir auBlen gilt. Mit diesen Ma-
schinen diirfen Staub-Ex-Pulver auch in
Nicht-Ex-Bereichen verarbeitet werden.

Hauben I6sen das Problem nicht

Die im Lebensmittel- oder Pharmabereich
so beliebten Edelstahlabdeckungen fiir Elek-
tromotoren oder ganze Maschinen sind in
Bezug auf Ex-Anwendungen duBerst kri-
tisch. Die Ex-Zulassungen fiir Motoren und
andere elektrische Betriebsmittel gelten im
Allgemeinen fiir den Temperaturbereich von
-20 bis +40 °C. Messungen an Pumpen und
anderen Aggregaten haben ergeben, dass
auch unter relativ offen gestalteten Abdeck-

EES Prozessanlage zur Verarbeitung von Staub-Ex-Pulvern

hauben tber Motoren oft Temperaturen von
60 bis 80 °C herrschen. Die Temperatur in-
nerhalb der Abdeckung muss somit tiber-
wacht werden und darf 40 °C wihrend des
Betriebs nicht tiberschreiten, da sonst die
Ex-Zulassungen fiir innerhalb installierte
elektrische Komponenten keine Gultigkeit
haben. Prinzipiell das Gleiche gilt fir
Schalldimmhauben, wobei diese noch we-
sentlich dichter und stiarker isoliert sind, als
einfache Abdeckhauben.

Um Hygieneabdeckungen und Schallisolie-
rungen im Ex-Bereich einsetzen zu koénnen,
muss die Haube also im Inneren gekiihlt
werden. Interne Kihler sind aufgrund der
nur begrenzt zur Verfligung stehenden Kiihl-
fliche oft nicht ausreichend. In diesem Fall
muss hier mit einer Ventilation gearbeitet
werden.
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